
เกยีร ์(Gears) 
 
 

            เกยีรเ์ป็นองคป์ระกอบของเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการถา่ยทอดก าลังโดยการเพิม่หรอืลดความเร็วของ
เพลา หรอืใชใ้นการขบัเกยีร ์มอียูห่ลายชนดิแลว้แตป่ระเภทของการใชง้าน 
            
          เกยีรฟั์นตรงและเกยีรฟั์นเฉียง ตวัแกนหรอืเพลาจะวางอยูใ่นต าแหน่งขนานกนั ซึง่จะมทีัง้แบบ
เปลีย่นหรอืไมเ่ปลีย่นความเร็วก็ได ้ในกรณีทีค่วามเร็วและแรงกดบนเกยีรส์งู เกยีรฟั์นตรงจะมโีอกาสท า
ใหเ้กดิเสยีงดังมากกวา่เกยีรฟั์นเฉียง เพราะการถา่ยทอดก าลังของเกยีรฟั์นเฉียงจากฟันหนึง่ไปอกีฟัน
หนึง่สามารถท าไดนุ่้มนวลกวา่ 
 
          สว่นเกยีรต์วัหนอน เกยีรด์อกจอก และไฮปอยดเ์กยีร ์เหมาะส าหรับใชใ้นการเปลีย่นทศิทางของ
การขบั จะเป็นทัง้แบบเปลีย่นหรอืไมเ่ปลีย่นความเร็วก็ได ้ตัวอยา่งของเกยีรต์วัหนอนและเกยีรดือกจอก
ไดแ้ก ่เกยีรท์ีใ่ชใ้นเฟืองทา้ยของรถยนตท์ั่วไป สว่นไฮปอยดเ์กยีรซ์ ึง่เป็นรปูแบบของเกยีรพ์เิศษ เกยีร์
ดอกจอกมกัใชใ้นเฟืองทา้ยรถยนตซ์ ึง่ตอ้งท างานในสภาวะทีต่อ้งรับการเคลือ่นตวัแบบเลือ่นสมัผัส และ
รับแรงกดดันบนฟันเกยีรส์งู 

          เกยีรท์ีต่ดิตัง้อยูใ่นหอ้งเกยีรเ์รยีกวา่เกยีรปิ์ด (Enclosed Gears) สว่นอกีพวกหนึง่ตดิตัง้อยูล่อยๆ 
โดยไมม่สี ิง่ปกปิดมดิชดิเรยีกวา่ เกยีรเ์ปิด (Open Gears) การหลอ่ลืน่เกยีรปิ์ดอาจใชว้ธิใีหฟั้นเกยีรก์วดั
น ้ามนัโดยทีร่ะดบัน ้ามนัในหอ้งเกยีรอ์ยูท่ว่มฟันเกยีรส์ว่นลา่งสดุของเกยีร ์หรอือาจใชว้ธิหีลอ่ลืน่แบบ
หมนุเวยีน โดยการฉดีน ้ามนัเขา้ไปในบรเิวณทีฟั่นเกยีรข์บกนั 

          หนา้ทีห่ลักของน ้ามนัหลอ่ลืน่เกยีรก์็คอื ลดการสกึหรอและป้องกนัการสกึหรอ โดยท าหนา้ทีเ่ป็น
ฟิลม์น ้ามนัคั่นอยูร่ะหวา่งผวิสมัผัสของฟันเกยีร ์นอกจากนัน้ยงัท าหนา้ทีช่ว่ยระบายความรอ้นอกีดว้ย ใน
สภาวะทีเ่กยีรรั์บแรงกดดันไมส่งู น ้ามนัหลอ่ลืน่พืน้ฐานธรรมดาอาจไมเ่พยีงพอ น ้ามนัเกยีรจ์ะตอ้งมคีวาม
หนดืทีเ่หมาะสมสามารถรักษาฟิลม์น ้ามนัในขณะทีฟั่นเกยีรข์บกนั ขณะเดยีวกนัจะตอ้งใสพอทีจ่ะไหลได ้
เพือ่พาความรอ้นจากฟันเกยีรอ์อกไป 

            น ้ามนัเกยีร ์มกัประกอบดว้ยน ้ามนัพืน้ฐานทีม่ดีชันคีวามหนดืสงู (HVI) และความหนดืขึน้อยูก่บั
ความเร็วรอบของเกยีร ์ส าหรับเกยีรฟั์นตรง เกยีรฟั์นเฉียง และเกยีรด์อกจอกทีรั่บแรงกดสงูมกัใชน้ ้ามนั
เกยีรท์ีป่ระกอบดว้ยสารรับแรงกดอยา่งออ่น หรอื Mild EP ( Extreme Pressure) เชน่ พวกเลดแนฟ
ทเีนท (Lead Naphthenate) หรอืซลัเฟอไรซแ์ฟตตีอ้อยล ์(Sulphurised Fatty Oils) สว่นพวกเกยีรต์วั
หนอนมกัใชน้ ้ามนัประเภท HVI, คอมเปานดอ์อยล ์หรอืน ้ามนัทีผ่สมสารรับแรงกดอยา่งออ่น 

            ไฮปอยดเ์กยีร ์ตอ้งการน ้ามนัทีผ่สมสารรับแรงกด (EP) ชนดิพเิศษเพือ่ป้องกนัการขดัถหูรอืขบ
กนัอยา่งรนุแรง น ้ามนัดังกลา่วมกัประกอบดว้ยสารเพิม่คณุภาพพวกก ามะถัน (Sulphur) คลอรนี 
(Chlorine) หรอืฟอสฟอรัส (Phosphorus) ในขณะทีเ่กยีรก์ าลังถกูใชง้านและมคีวามรอ้นเกดิขึน้ สาร
เหลา่นีจ้ะท าหนา้ทีเ่ป็นฟิลม์เคลอืบอยูบ่นผวิเพือ่ป้องกนัการสมัผัสหรอืขบกนัของฟันเกยีร ์น ้ามนัหลอ่ลืน่
ส าหรับไฮปอยดเ์กยีรใ์นเฟืองทา้ยของรถยนตร์ุน่ใหมจ่ะตอ้งมคีณุสมบตัติามทีผู่ผ้ลติรถยนตห์รอื
หน่วยงานมาตรฐานก าหนด ซึง่รวมถงึการทดสอบสมรรถนะตา่งๆของน ้ามนัเกยีรด์ว้ย 

 


